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1005  1. Ausgabe Prüfung von Stahl für Gesenkschmiedestücke im Schmiedewerk 1964

1100  Teil 1 Begriffe im Zusammenhang mit Rissen und Brüchen; Teil 1: Erscheinungsformen 1992

1123  2. Augsgabe  Zylinderstauchversuch zur Ermittlung von Kaltfließkurven 1986

1201   1. Ausgabe Ermittlung des Einflusses der Schweißbedingungen auf die Zähigkeit in der Wärmeeinflußzone von Einlagenschweißungen 1986

1202   1. Ausgabe Ermittlung des Einflusses der Schweißbedingungen auf die Zähigkeit in der Wärmeeinflußzone von Mehrlagenverbindungen 1986

1203   1. Ausgabe
Ermittlung des Einflusses der Schweißbedingungen auf den Höchstwert der Härte in der Wärmeeinflußzone von 

Schweißverbindungen
1986

1210   1. Ausgabe
Beurteilung der Schweißeignung von kaltgewalztem, nichtkornorientiertem, schlußgeglühtem, isoliertem Elektroblech und -band nach 

dem Wolfram-Inert-Gas(WIG-)Schweißverfahren
1995

1260   1. Ausgabe

                 Issue 1
Relaxationsversuch bei erhöhter Temperatur mit Schraubenverbindungsmodellen 1996

Relaxation test at elevated temperature on bolted 

joint models

1314   1. Ausgabe Schlagbiegeprobe; Beschreibung und Probenvorbereitung 1990

1325   2. Ausgabe Fallgewichtsversuch nach W. S. Pellini 1982

1390   2. Ausgabe Aufschweißbiegeversuch 1996

1520   3. Ausgabe

            3rd Edition
Mikroskopische Prüfung der Carbidausbildung in Stählen mit Bildreihen 1998

Microscopic examination of carbide structure in 

steels by means of diagram series

1572   1. Ausgabe Mikroskopische Prüfung von Automatenstählen auf sulfidische nichtmetallische Einschlüsse mit Bildreihen 1971

1575   1. Ausgabe Ermittlung des Streckungsgrades von nichtmetallischen Einschlüssen in sulfidformbeeinflußten Stählen mit Bildreihen 1987

1584   2. Ausgabe Blaubruchversuch zur Prüfung von Stählen auf makroskopische nichtmetallische Einschlüsse 1996

1614   1. Ausgabe

            1st Edition
Mikroskopische Prüfung von Warmarbeitsstählen 1996  Microscopic inspection of hot-work tool steels

1615  2. Ausgabe Mikroskopische und makroskopische Prüfung von Schnellarbeitsstählen auf ihre Carbidverteilung mit Bildreihen 1975

1664   1. Ausgabe
Ermittlung von Formeln durch multiple Regression zur Berechnung der Härtbarkeit im Stirnabschreckversuch aus der chemischen 

Zusammensetzung von Stählen
1992

1664   1 Edition
Derivation of equations by multiple regression for the calculation of hardenability in the Jominy end quench test on the basis of the 

chemical composition of steels
1994

1664  Beiblatt
Ermittlung von Formeln durch multiple Regression zur Berechnung der Härtbarkeit im Stirnabschreckversuch aus der chemischen 

Zusammensetzung von Stählen
1996

Derivation of equations by multiple regression for 

the calculation of hardenability in the Jominy end 

quench test on the basis of the chemical 

composition of steels

1665  1. Ausgabe Prüfung der Härtbarkeit von Edelstählen mit Härtebruchproben 1971

1680  3. Ausgabe Aufstellung von Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubildern für Eisenlegierungen 1990

1681  2. Ausgabe

           2nd Edition
Richtlinien für Vorbereitung, Durchführung und Auswertung dilatometrischer Umwandlungsuntersuchungen an Eisenlegierungen 1998

Guidelines for preparation, execution and 

evaluation of dilatometric transformation tests on 

iron alloys

1710  2. Ausgabe Probenahme zur Ermittlung des Wasserstoffgehaltes von flüssigem Stahl 1966

1740  1. Ausgabe Prüfung von Ferrolegierungen; Ermittlung der Kornverteilung 1982

1755  2. Ausgabe Prüfung von natürlichen und agglomerierten Eisenerzen; Ermittlung der Kornverteilung nach der Trommelprüfung 1979

1756  1. Ausgabe
Prüfung von natürlichen und agglomerierten Eisenerzen; Ermittlung der Kornverteilung nach der Bestimmung des Zerfallsverhaltens 

während der Reduktion
1977

1771  1. Ausgabe
Ermittlung des Reduktions-Zerfalls von Eisenerzen, Pellets und Sintern im Niedrigtemperaturbereich durch Trommelung während der 

Reduktion im großen Drehrohr
1982
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1780  1. Ausgabe Untersuchung des Auslaugeverhaltens von Hochofenschlacke 1971

1781  1. Ausgabe Prüfung des Auslaugungsverhaltens von Hüttenstoffen und -nebenprodukten 1972

1784 Test zur Ermittlung der Auslaugbarkeit von Abfallstoffen für Deponien 1980

1800 Probenahme für die Schmelzenanalyse von Stahl 1966

1805  1. Ausgabe Probenahme und Probenvorbereitung für die Stückanalyse bei Stählen 1976

1861  1. Ausgabe Prüfung von Schweißverbindungen an unlegierten und niedriglegierten Stählen auf ihre Beständigkeit gegen Spannungsrißkorrosion 1982

1865
Prüfmethoden zur Beurteilung des Korrosionsverhaltens von Stählen und Nichteisenlegierungen in Wasser-Schwefelwasserstoff-

Schwefelsystemen
1996

Test methods for the evaluation of the corrosion 

performance of steels and nonferrous alloys in the 

system water-hydrogen sulfide-elemental sulfur

1877  2. Ausgabe Prüfung der Beständigkeit hochlegierter, korrosionsbeständiger Werkstoffe gegen interkristalline Korrosion 1994

1913  1. Ausgabe Ultraschall-Oberflächenprüfung von nahtlosen und längsnahtgeschweißten Stahlrohren mit Oberflächenwellen 1997

1914  1. Ausgabe Zerstörungsfreie Prüfung von schmelzgeschweißten Nähten in Rohren aus nichtrostenden Stählen 1983

1916  2. Ausgabe Zerstörungsfreie Prüfung, schmelzgeschweißter ferritischer Stahlrohre 1989

1917  2.  Ausgabe Zerstörungsfreie Prüfung preßgeschweißter Rohre aus ferritischen Stählen 1994

1920  1. Ausgabe Ultraschallprüfung von gewalztem Halbzeug auf innere Werkstoffungänzen 1984

1922  3. Ausgabe Ultraschallprüfung von Gußstücken aus ferritischem Stahl 1985

1923  1. Ausgabe
Ultraschallprüfung von Schmiedestücken aus Stahl mit höheren Anforderungen, insbesondere für Bauteile in Turbinen- und 

Generatoranlagen
1990

1925  2. Ausgabe Elektromagnetische Prüfung von Rohren zum Nachweis der Dichtheit 1980

1927  1. Ausgabe

           1st Edition

Ultraschall-Tauchtechnik-Prüfung zur Bestimmung des makroskopischen Reinheitsgrades von gewalzten oder geschmiedeten 

Stäben aus Stahl
2001

Ultrasonic immersion testing method of 

determining the macroscopic cleanliness 

rate of rolled or forged steel bars

1931   1. Ausgabe Prüfung der Haftung von Zinküberzügen auf feuerverzinktem Feinblech, Kugelschlagprüfung 1991

1932   1. Ausgabe Magnetinduktives Verfahren zur Messung der Dicke von Zinküberzügen auf feuerverzinktem Blech und Band 1993

1933   1. Ausgabe
Prüfverfahren zur Bestimmung der Partikelablösung bei der Umformung von Feinblech mit einem Überzug aus einer Zink-Eisen-

Legierung (ZF)
2001

Test method for determining particle detachment 

during forming of galvannealed 

steel sheet

1935   1. Ausgabe Oberflächenrißprüfung von Gußstücken aus Stahl; Magnetpulverprüfung 1982

1936   1. Ausgabe Oberflächenrißprüfung von Gußstücken aus Stahl; Eindringprüfung 1982

1940   3. Ausgabe

            3rd Edition
Messung des arithmetischen Mittenrauhwertes Ra und der Spitzenzahl RPc an kaltgewalzten Flacherzeugnissen aus Stahl 2002

Measurement of roughness average Ra and peak 

count RPc on cold rolled steel sheet

1950   3. Ausgabe Warmrundlaufprüfung an Turbinenwellen 1997

1960   1. Ausgabe Ermittlung der Rohdichte von Hochofenschlackensplitt mit dem Überlaufvolumenometer 1966


